
JUS KATALOG 1986 STANDARDI I PROPISI SAVEZNOG ZAVODA ZA 
STANDARDIZACIJU (grana C-metalurgija I tehnologija prerade metala)  
Glavna grupa C.A-osnovni I opsti standardi za granu metalurgije I tehnologije prerade 
metala,ispitivanje metala 
 
 
OZNAKA GODINA                            NAZIV 
C.A4.001 1971 Mehanicka ispitivanja metala. Staticka ispitivanja. 

Zatezanje I pritiskivanje.Definicije 
C.A4.002 1985 Mehanicka ispitivanja metala.Ispitivanje zatezanjem 
C.A4.003 1985 Mehanicka ispitivanja metala.Ispitivanje tvrdoce po 

Brinelu 
C.A4.004 1985 Mehanicka ispitivanja metala.Ispitivanje udarom. Metoda 

po Sarpiju (epruveta sa U–zarezom) 
C.A4.025 1985 Mehanicka ispitivanja metala.Ispitivanje udarom. Metoda 

po Sarpiju(epruveta sa V-zarezom) 
C.A4.031 1980 Ispitivanje tvrdoce metala po Rokvelu A,B,C,F,G,N i T 
C.A4.032 1978 Ispitivanje tvrdoce po Brinelu (HB).Izracunate vrijednosti 
C.A4.033 1978 Ispitivanje tvrdoce po Vikersu (HV).Izracunate vrijednosti 
C.A4.034 1985 Mehanicka ispitivanja metala.Referentne plocice koje se 

koriste u aparatima za ispitivanje tvrdoce po Brinelu 
C.A4.035 1966 Mehanicka ispitivanja metala.Dinamicka ispitivanja. 

Ispitivanje zamaranjem.Opsta nacela 
C.A4.036 1975 Sinterovani metalni materijal-osim tvrdih metala. 

Odredjivanje otpornosti prema lomu   
C.A4.037 1975 Sinterovani metalni materijal.Odredjivanje Jungovog 

modula  
C.A4.060 1980 Podaci za mehanicke osobine celika.Pravila za prelaz na 

SI-jedinice 
C.A4.061 1985 Mehanicka ispitivanja metala.Oznacavanje osa epruvete 
C.A4.064 1985 Odredjivanje K-vrijednosti sistema za za staticko 

ispitivanje zatezanjem 
C.A4.104 1965 Laki metali I njihove legure.Ispitivanje tvrdoce po Vikersu
C.A4.105 1968 Laki metali I njihove legure.Ispitivanje limova I traka 

debljine 0,2 do 7 mm prostim savijanjem 
C.A4.110 1968 Laki metali I njihove legure.Ispitivanje cijevi 

prosirivanjem konicnim utiskivacem  
C.A4.128 1965 Bakar I bakarne legure.Ispitivanje cijevi prosirivanjem 

konicnim utiskivacem 
C.A4.204 1966 Bakar I bakarne legure.Ispitivanje tvrdoce po Vikersu 

silom 2,5 do 50 kp 
C.A4.205 1966 Bakar I bakarne legure.Ispitivanje savijanjem 
C.A4.207 1967 Bakar I bakarne legure.Ispitivanje spljostavanjem cijevi sa 

okruglim presjekom 
C.A4.214 1970 Ispitivanje zice naizmjenicnim previjanjem 



C.A4.215 1970 Bakar I bakarne legure.Ispitivanje zice prostim uvijanjem  
 

C.A4.216 1971 Bakar I bakarne legure.Ispitivanje povrsinske tvrdoce 
tankih limova I traka od 0,20 do 0,66 mm po Rokvelu 
(skale N I T ) 

C.A4.219 1966 Bakar I bakarne legure.Ispitivanje zice namotavanjem 
C.A4.224 1967 Bakar I bakarne legure.Ispitivanje tvrdoce po Vikersu 

opterecenjem 0,2 do 2,5 kp 
C.A4.320 1975 Sinterovani metalni materijali.Odredjivanje radijalne  

cvrstoce cahura pri drobljenju   
C.A4.321 1975 Sinterovani metalni materijali.Epruveta za ispitivanje 

zatezanjem sinterovanih metalnih materijala (izuzev tvrdih 
materijala) 

C.A4.322 1978 Sinterovani metalni materijali (osim tvrdih materijala). 
Epruveta za ispitivanje Zamora. 

 
 
 


